
太仓天狮环保滤材有限公司

成品检测报告

产品名称 过滤布 送货公司

送货批次 22.12.13 抽样数量 每种型号3件

生产日期 22.12.12 检验日期 22.12.12

检验标准 TSBZ2017

检测项目

序号 产品型号    宽度（mm） 长度（m） 厚度（mm） 密度（μm） 是否合格

1 PP-5

1 573 104 2.5 5 √

2 572 105 2.6 5 √

3 572 105 2.5 5 √

2 PE-50

1 571 102 2.3 50 √

2 572 100 2.3 50 √

3 572 102 2.2 50 √

3 PP-10

1 571 100 2.4 10 √

2 572 101 2.3 10 √

3 572 100 2.3 10 √

4 PE-1

1 573 101 2.8 1 √

2 572 100 2.7 1 √

3 572 101 2.8 1 √

5 PP-1

1 572 100 2.8 1 √

2 572 100 2.9 1 √

3 573 106 2.8 1 √

6 PE-5

1 571 105 2.5 5 √

2 573 103 2.6 5 √

3 572 100 2.5 5 √

7 PP-5

1 532 100 2.5 5 √

2 533 100 2.6 5 √

3 531 102 2.5 5 √

8 PE-25

1 572 102 2.3 25 √

2 574 107 2.3 25 √

3 571 103 2.2 25 √

9 PP-10

1 530 118 2.3 10 √

2 531 113 2.4 10 √

3 532 103 2.4 10 √

备注:每件产品处理完成后，都会进行相关项目的检测，这里随机选取3件。

检验员：熊峰 检验公司：


